Barikut contoh kerusakan disbonding pada komponen aft flap ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2, yang menyajikan ilustrasi nyata dari kasus kerusakan disbonding yang terjadi pada komponen aft flap pesawat B737-800NG. 
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Gambar 1. PK-XXQ - L/H Outer-board aft flap disbonding 50 
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Gambar 2. PK-XXR - R/H Outer-board aft flap disbanding
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[image: ]Kondisi After Flap Disbonding

Gambar 3 menunjukkan empat kondisi berbeda yang ditemukan pada panel
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